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Норми проектування [1] рекомендують розраховувати статич-
но невизначені залізобетонні конструкції з урахуванням непружних 
деформацій бетону і арматури, а також наявності тріщин. В основу 
такого розрахунку покладено метод граничної рівноваги, однією з 
передумов якого є обмеження зусиль в елементах конструкцій гра-
ничними умовами, досягнення яких спричиняє значне зростання 
деформацій [2, 3]. Стосовно нерозрізних балок граничними умова-

ми приймаються: для розтягнутого арматурного стержня s  Rs; 

для згинних моментів M  Mbou = Rs As z , де s – напруження в ар-
матурі; As – площа арматури; Rs – розрахунковий опір арматури; z –
плече внутрішньої пари сил; M – згинний момент від зовнішнього 
навантаження; Mbou – граничний згинний момент. 

До введення в дію керівництва [3] існувало обмеження висоти 
стиснутої зони бетону та ступеня перерозподілу зусиль (не більше 
30%). На сьогодні такі обмеження відсутні, але конструкції повинні 
задовольняти вимогам розрахунку за граничними станами першої 
та другої груп [1]. 

Розрахунок балок за міцністю згідно з [1, 3] передбачає прийн-
яття прямокутної епюри напружень в бетоні стиснутої зони. Але ві-
домо, що така епюра має умовний характер, так як на нульовій лінії 
напруження не можуть мати граничних значень, а розташування 
нейтральної лінії і висота стиснутої зони не відповідають дійсності. 
Крім цього, залежно від міцності бетону однакові деформації арма-
тури можуть досягатись за різної висоти прямокутної епюри напру-
жень[4]. Все це свідчить про те, що методика розрахунку міцності 
нормальних перерізів балок потребує удосконалення. 

Найбільш перспективним напрямком в розвитку методики роз-
рахунку балок є перехід до деформаційної моделі нормальних пе-
рерізів, яка включає рівняння рівноваги зовнішніх і внутрішніх зу-
силь, умови деформування у вигляді гіпотези плоских перерізів та 
повні діаграми деформування бетону і арматури. Вихідними розра-
хунковими параметрами цієї моделі є деформації бетону і армату-
ри. За критерій міцності приймається досягнення граничних дефо-
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рмацій в стиснутому бетоні чи розтягнутій арматурі, а за критерій 
утворення тріщин – досягнення граничних деформацій в розтягну-
тому бетоні. За цією моделлю залежно від діючого навантаження 
можна встановити деформації в бетоні і арматурі і обчислити про-
гини та ширину розкриття тріщин [5]. 

Виходячи з названих передумов, розглянемо напружено-
деформований стан нормальних перерізів нерозрізних балок та 
граничні умови для них. Розрахункова деформаційна модель нор-
мального перерізу балок представлена на рисунку, в якій епюра 
напружень в бетоні стиснутої зони має криволінійний характер. 
Умови рівноваги нормального перерізу за фіксованого значення 

деформації бетону b1 і висоти стиснутої зони бетону х = z1 мають 
вигляд 

,111int,1 sb MMMM       (1) 

N Nb s1 1 ,       (2) 

де M1; Mint,1, Mb1 і Ms1 – згинні моменти відповідно від зовніш-
нього навантаження; внутрішньої пари сил; внутрішнього зусилля в 
стиснутому бетоні і розтягнутій арматурі відносно нейтральної лінії 

при b = b1; 
Nb1 і Ns1 – внутрішні зусилля в бетоні стиснутої зони та розтяг-

нутій арматурі при b = b1. 
Діаграму деформування бетону і арматури, яка не має фізич-

ної площадки текучості, приймаємо у вигляді поліному п’ятої степе-
ні [6]: 

для бетону  
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для арматури на ділянці O – D0,2 (див. рисунок) 
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де Ab, Bb, Cb, Db і Fb – постійні коефіцієнти, які залежать від ме-
ханічних характеристик бетону; 

As, Bs, Cs, Ds і Fs – те саме, арматури. 

На ділянці D0,2 – Du залежність s - s приймемо аналогічно (4), 
але з чотирма членами і дещо іншими постійними коефіцієнтами, 
формули для визначення яких наведені в роботі [6]. Низхідна діля-
нка діаграми Du – Dk в розрахунках залізобетонних конструкцій 
практично не враховується. 
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а - ділянка елементу з тріщиною в розтягнутій зоні; б – нормальний переріз 
балки; в - епюра деформацій (гіпотеза плоских перерізів); г - схема внутрі-
шніх зусиль; д - повна діаграма деформування бетону; е - діаграма дефо-
рмування арматури, яка має фізичну площадку текучості; ж – те саме, яка 
не має фізичної площадки текучості. 
 
Рисунок 1. Схема розподілення деформацій, напружень і зусиль у нормальному пе-

рерізі балки та діаграми деформування бетону і арматури. 

 
Для арматури з фізичною площадкою текучості використаємо 

діаграму Прандля. 
З урахуванням гіпотези плоских перерізів та напружено-

деформованого стану умови рівноваги (1) і (2) набувають вигляду 
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Для нерозрізних балок при застосуванні деформаційної моделі 
поперечного перерізу граничні умови можна записати так: 

 bubsrs   ; ;   (7) 

M  Mbou = Mbu +Msu,     (8) 
де Mbu і Msu – згинні моменти внутрішніх зусиль відповідно в 

бетоні і арматурі при граничних значеннях їхніх деформацій. 
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Про прийнятність отриманих формул для визначення напру-
жено-деформованого стану нормальних перерізів балок (5) і (6) та 
встановлених граничних умов (7) і (8) свідчать порівняння резуль-
татів розрахунків з дослідними даними, наведеними в роботі [7]. 

Випробувано 6 серій двопролітних балок прямокутного перері-
зу, які мали робочу висоту в межах 13.4…16.4 см, ширину 14…17 
см, розрахункові прольоти 300…308 см. Кубикова міцність бетону 
на час випробування балок склала: для балок I і ІІ серії R = 34,0 
МПа; ІІІ і ІV – R = 55,0 MПа; V і VІ – R = 63,0 МПа. Балки І,ІІІ і V серії 
армувались арматурою, умовна межа текучості якої знаходилась в 

межах 0,2 = 420…464 МПА; ІІ, ІV і VІ серії - 0,2 = 620…640 МПа. Па-
раметри діаграми деформування бетону прийняті згідно з ЄКБ-ФІП 

(bR = 0,0022; bu = 0,00345; 0,0032; 0,00305), а арматури за резуль-

татами випробувань стержнів (bs = 0,0023; 0,0035). Докладна хара-
ктеристика балок наведена в роботі [7]. 

Таблиця 1 – Порівняння теоретичних граничних моментів Мtr з дос-
лідними Мexp за даними [7] 

Марка 
балок 

Опорні моменти, кНм Моменти в прольотах, кНм 

Мexp Мtr Мtr/ Мexp Мexp Мtr Мtr/ Мexp 

Б-1 26,35 22,34 0,886 22,22 21,86 0,984 

Б-2 30,85 26,16 0,848 28,30 26,24 0,927 

Б-3 33,50 32,65 0,975 31,30 31,87 1,018 

Б-4 26,66 26,06 0,977 27,20 26,34 0,968 

Б-5 25,20 22,42 0,890 18,70 22,19 1,187 

Б-6 30,90 28,90 0,935 23,80 28,61 1,202 

Б-7 56,85 54,58 0,960 62,20 62,13 0,998 

Б-8 66,50 64,51 0,970 74,10 71,78 0,969 

Б-9 64,40 62,55 0,971 70,30 71,86 1,022 

Б-10 62,20 54,05 0,869 62,50 64,62 1,028 

Б-11 58,15 51,78 0,892 65,30 69,15 1,058 

Б-12 71,10 71,09 0,999 70,50 70,46 0,999 

Б-13 65,25 57,14 0,876 64,50 61,63 0,955 

Б-14 71,10 64,24 0,904 76,55 74,39 0,972 

Б-15 64,50 65,03 1,008 65,60 67,96 1,036 

Б-16 59,60 53,46 0,897 61,10 63,53 1,040 

Б-17 73,40 65,18 0,888 71,90 71,90 1,000 

Б-18 63,20 63,19 0,999 74,55 73,05 1,105 

 
Значення дослідних граничних моментів Мexp та теоретичних 

Мtr, визначених за формулою (5) наведені в таблиці. В балках Б-3, 
Б-5, Б-6, Б-12 і Б-18 нормальні перерізи в прольотах і на опорах, в 
балках Б-9, Б-10, Б-11, Б-16 і Б-17 перерізи тільки в прольотах були 
переармовані, а тому граничні значення Мtr визначались за гранич-

ної умови b1 = bu. В інших перерізах балок приймалась гранична 
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умова s1 = sR. Практично в усіх балках була реалізована повна діа-
грама деформування бетону і відбувся перерозподіл зусиль за ра-
хунок пластичного деформування арматури, бетону та утворення 
тріщин. 

Середнє відношення теоретичних граничних моментів до дос-
лідних Мtr / Mexp над опорами склало 0,93 при коефіцієнті мінливості 
5,6%, а в прольотах – відповідно 1,03 і 2,4%. Тобто, результати те-
оретичних розрахунків мають хорошу збіжність з експерименталь-
ними даними. 

Розрахунок нерозрізних залізобетонних балок пропонується 
виконувати в такій послідовності. Призначається за конструктивни-
ми та іншими вимогами поперечні перерізи балок та вибираються 
класи бетону і арматури. Будуються обвідні епюри моментів відпо-
відно до розрахунку пружної системи для несприятливої комбінації 
навантажень. Після цього вибираються перерізи, в яких необхідно 
вирівняти значення моментів. Практично намагаються перерозпо-
діл зробити так, щоб армування в прольотах і на опорах було май-
же однаковим. Безпосередньо перерозподіл зусиль виконують 
шляхом накладання додаткових трикутних епюр [2, 3]. Потім обчис-
люють граничні моменти і перевіряють несучу спроможність балок. 
Граничні моменти Мb,bou i Ms,bou знаходяться таким чином. Спочатку 
орієнтовно вибирається висота стиснутої зони х = z1. В стадії руй-
нування вважається, що деформації в бетоні досягають значення 

b1 = bu, в арматурі, як правило, деформації не досягають su. Вико-
ристовуючи гіпотезу плоских перерізів, знаходять деформації в ар-

матурі s1 
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а по діаграмам деформування арматури знаходять відповідні 

напруження в арматурі s1 і зусилля в ній Ns1 = Ass1, яке відповідно 
рівне Ns1 =Nb1. Після цього уточнюється значення z1 
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]
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де  = b1/bR; b – ширина балки; 
Ab, Bb, Cb, Db i Fb – постійні коефіцієнти (див. формулу (3)). 

 
Отримане значення z1 за формулою (10) порівнюють з попе-

редньо прийнятим. Якщо вони співпадають, то вважають його дос-
товірним. Якщо ж ні, то приймають z1 як попереднє, що дорівнює 

(
9) 
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середньому значенню із двох і розрахунок повторюють. Після ви-
значення достовірного значення z1 граничний момент в перерізі об-

числюють за формулою (5), приймаючи в ній b1 = bu, яка після ін-
тегрування набуває вигляду  

./)()7/6/5/4/3/( 1

2

10

2

1 zzhFDCBAbzM busbbbbbbou    (11) 

Якщо виявиться, що обчислене значення s1 по формулі (9) бі-

льше sR (s1 sR ), то приймається s1  sR, а значення b1 знахо-
диться за формулою 

 ,
)( 10

1
1

zh

zsR
b





      (12) 

а рівнодіюча зусиль в бетоні стиснутої зони - 
Nb1 = Ns1 = Rs As.     (13) 

Для арматури, яка не має фізичної площадки текучості, прий-

мається Rs=0,2. Для знаходження z1 методом послідовного набли-
ження використовується формула (10) з урахуванням формули 
(13). 

Після визначення кінцевого значення z1 граничний момент 
знаходиться за формулою  
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Обчислені значення Мbou за формулами (11) і (15) повинні за-
довольняти умові (8). 
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УДК 624.01 

ЗАЛІЗОБЕТОННІ ЕЛЕМЕНТИ З АВТОМАТИЧНО  
РЕГУЛЬОВАНИМ ОБТИСКАННЯМ 

М.Г.ЧЕКАНОВИЧ – к.т.н., доцент, Херсонський ДАУ 

Для попередньо напружених залізобетонних конструкцій 
залишається актуальною проблема обґрунтованого призначення 
величини попереднього обтискання, місця і часу його прикладання 
[1]. Від параметрів обтискання залежать основні властивості конс-
трукцій – тріщиностійкість, довговічність, а за певних умов і міц-
ність. 

Відомі теорії міцності, що базуються на енергетичних принци-
пах, виходять з того, що коли зовнішнє навантаження на конструк-
цію виконає певну роботу по її руйнуванню, то міцність конструкції 
буде вичерпаною. Четверта теорія міцності приймає за критерій 
величину роботи, що чисельно дорівнює потенційній енергії фор-
мозміни [2]. Проте, за даними роботи [3], в бетоні викликають дила-
тацію як дотичні, так і середні напруження. Кульовий тензор і інва-
ріанти девіатора напруження призводять до зміни форми. Тому на-
ми розглядається можливість прийняття повної питомої роботи як 
один з критеріїв міцності бетону. Для граничного стану матеріалу 
одержана формула повної питомої роботи: 
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  є константами. Константи можуть бути визначені 

за результатами випробувань при одновісному напруженому стані 
по формулам [4]: 


